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er.san presto 200

Termékel6nyodk

= a weber.san presto
(WTA) rendszer és

= a weber.san presto
rendszer rendszereleme

webar. san presie 200

Felhasznalasra kész, fehér szin(, por alaku, asvanyi bazisu javitdvakolat, falszarito és
sOmegkot6 hatassal. Kézi és gépi felhordasra egyarant alkalmas. A weber.san presto és a
weber.san presto (WTA) javitovakolat- rendszerek terméke.

MSZ-EN 998-1 szerinti besorolas: R

Kézi és gépi felhordasu falszaritd javitdvakolat.
> FELHASZNALASI TERULET

= Els@sorban erésen nedves (kapillaris felszivodas) és soészenynyezett falak kilsé és belsd fellletének savszeri
javitasara

= A viztaszité hatdsu javitovakolat alkalmas dorzsolt, simitott, ill. rendszeresitett termékekkel festett és
vékonyvakolatos végsé felileti struktira kialakitasara is

= Mdemlék éplletek feltjitasara is

» Alkalmazasa analizis alapjan javasolt

= A nedvességi és soétartalom-vizsgalat a SGCPH Kift. szolgaltatasanak része

n Kapillaris felszivédastol nedves és sokiviragzasos falak fellletének szarazza és sokiviragzas mentessé tételére,
kllsé és belsé vakolatként.

> TULAJDONSAGOK

= Hatékony falszaritas

n Kivalo paraatereszt6 és viztaszitd képesség

= Nagy pérustartalmu

= Asvanyibazisu

= Egyszer( feldolgozhatsag

n Kézi és gépi felhordas

= Fehér szinl

Biztonsagi adatlap

}. Biztonsagi adatlap weber.san presto 200

Teljesitménynyilatkozat

}. Teljesitménynyilatkozat weber.san presto 200

> FELHASZNALASIUTMUTATO

1.) A javitovakolatot szabadesés(i kever6ben min. 3 percig keverjik plasztikus allagura kb.
10 liter viz/zséak kezd6 vizadagolassal. Ezt kdvet6en a még kb. 1-2 liter vizet fokozatosan
adagoljuk a keverébe, hogy a keverési folyamat végén az anyag mereven plasztikus
legyen.

BN

24.11.2017 SAINT-GOBAIN


https://www.weber-terranova.hu/home.html
https://www.weber-terranova.hu/uploads/tx_weberproductpage/SDSXXP007187_-_weber_san_presto_200_jav_feh-_-HU.pdf
https://www.weber-terranova.hu/uploads/tx_weberproductpage/DoP-HU-SPR200_weber.san_presto_200_javitovakolat_01.pdf

2.) Gépi és kézi felhodasnal egyarant — a szlkséges kivarasi id§ betartasa utan 2-3nap —
az alapot mossuk le, ill. nedvesitsiik el6. Az elsé réteget kb. 2-3 cm vastagsagban kell
elkésziteni, majd kartecsnivel egyszer durvan, de egyenletesen elhtzni. A befejez§ réteget
1-2 nap mulva kell felhordani kb. 0,5-1 cm vastagsagban, majd extrudalt polisztirol

? dorzsolével beddrzsélni, amennyiben vastagabb vakolatra van sziikség, Ugy nedvesre
nedves eljarassal tehetjik meg, és 4 cm utan vakolater6sité rabicolas szikséges.

3.) Feldolgozas fogantyus simitéval. Az eldolgozasi idé 20 perc.

4.) A weber.san rendszerhez tartoz6 weber.san presto 300 simitévakolat felhordasa 1-2
nap utan lehetséges. Szinképzés teljes szaradas utan (min. 14 nap) lehetséges weber.pas
silicate, silicon vékonyvakolattal vagy weber F 055 , F 100 homlokzatfestékkel ill. a weber.
ter classic M, vagy weber. ter 302F , weber.ter pearl nemesvakolatokkal.

? .
> TECHNIKAI ADATOK

Kever6viz-sziikséglet: kb. 0,31 liter viz 1 kg szarazanyaghoz.
Laza térfogatsuly: kb. 1250 kg/m3

Nyomészilardsag: = 3 N/mm2

Tapadészilardsag: = 0,06 N/'mm2

Hévezetési tényezd: 0,5 W/mK

Relativ paradiffizios ellenallas: p kb. 12

Maximalis szemcsenagysdag: kb. 2 mm
Porozitas: kb. 45%
TOzall6sagi fokozat: A1 osztaly

Elsé tipusvizsgalat:
TV 030/2005

> ANYAGIGENY
kb. 10 kg/m2 /1 cm
> KISZERELES

40 kg-os papirzsakban
1000 kg/raklap

> TERMEKKOD

SPR 200

> TAROLAS

1 évig, cementhez hasonlé kérilmények kozott.

> RAKTARKESZLET

Marcius 15-t6l oktéber 31-ig.

> OSSZETETEL

perlit, dolomit, cement, specidlis adalékok

> JOTUDNI!

Gépi vakolas altalanos ismeretei az alkalmazas technikai fejezetben.

> TERMEK
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